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5009 / Polozka ¢.101209 / EAN 4016215101209
1kg / PoloZzka ¢.101261 / EAN 4016215101261
5kg / Polozka €.101247 / EAN 4016215101247
10kg / Polozka ¢.101285 / EAN 4016215101285
20kg / Polozka ¢.101254 / EAN 4016215101254

Prirodnd sadrova vnutorna stierka je idedlna na vyplfiovanie, vyhladzovanie a modelovanie vnutornych povrchov stien a
stropov. Hladka vyrovnavacia hmota vystuzena celulézou zaujme optimalnou prilnavostou, jednoduchou aplikéciou a
hladkym povrchom - idedlna na retuse, opravy a kreativne stvérnenie povrchov.

® na vyplnovanie, vyhladzovanie a modelovanie

e Hladka vyrovnavacia hmota na béze prirodnej sadry

e s metylcelulézou pre optimalnu prifnavost

e Jednoduché a bezpecné spracovanie

e Spravanie sa pri poziari: Al

e Zhoda s normou CE podla DIN EN 13963-3B a DIN EN 13279-1 (sadrovéa vyhladzovacia hmota C7/20/2)

Oblast pouzitia
Vyrovnavacia hmota na nerovnosti stien a stropov: vyplifia trhliny a diery, lepi dosky z tuhej peny a prilieha na betén,
omietku, sklo, plast a kov.

Priprava

Vsetky podklady musia byt Cisté, suché, rovné, pevné, savé a bez separacnych latok. Na zvysenie pevnosti pouzite baufan
Hibkovy penetragny nater LF. Podklady, ktoré sa nedaju konsolidovat alebo dostato¢ne neprilnd, sa musia Gplne odstranit. V
pripade pochybnosti vykonajte skisobnu aplikaciu.

Spracovanie

1. Pomaly sypte baufan Innenspachtel do Cistej vody v Cistej nadobe na mieSanie za stdleho miesania, az kym nevznikne
pastovitd zmes bez hrudiek. Pomer mieSania pre 1,0 kg baufan Innenspachtel: Lepenie, hmozdinky, pInenie - cca 0,5az 0,6 |
vody Vyhladzovanie, plnenie - cca 0,6 az 0,7 | vody 2. Po premieSani nechajte cca 1 minutu zriet a znovu premiesajte.
Pripravent hmotu nésledne neriedte! 3. Nandsajte stierkou, hladidlom a pod. v [ubovolnej hribke vrstvy. 4. Naradie ihned
po pouzitf ocistite Cistou vodou. 5. Pred malovanim natrite cel( plochu stien a stropov, aby ste dosiahli vzhlad povrchu bez
tieflov. Cas schnutia: Cas schnutia zavisi od aplika¢nej teploty. Relativna vihkost vzduchu nad 90 %, najméa v spojeni s
nizkymi teplotami, méZe vyrazne ovplyvnit ¢as schnutia a kvalitativne vlastnosti. Moznost nandsania: do cca 1 hodiny
Tvrdnutie: cca 2 hodiny MozZnost prelakovania: po cca 1 dni

Spotreba
na mm hrdbky vrstvy -> cca 0,7 kg/m?

Ulozisko
Nadobu uchovavajte tesne uzavretd na chladnom, ale nezamrzajicom mieste. Ak je neotvoreny a spravne skladovany, jeho
trvanlivost je minimalne do: pozri etiketu Sarze.

Poznamky

Teplota spracovania: najmenej + 5 °C pre materidl a cirkulujuci vzduch Prazdne nddoby odovzdévajte len na recyklaciu.
Zvysky materialu mozno likvidovat v stlade s kddom odpadu ¢. 170802 (stavebné materidly na baze sadry s vynimkou tych,
ktoré patria pod kéd 170801).
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Napoveda:

Vsetky informacie a Gdaje uvedené v tomto technickom liste vychadzaju z nasich praktickych sklsenosti a laboratérnych testov a odrazaji sucasny stav
techniky. Su vsak urcené len ako vSeobecné usmernenie a nepredstavuju zéruku konkrétnych vlastnosti alebo vykonnostnych charakteristik. KedZze podmienky
skladovania, prepravy a pouZzivania vyrobkov si mimo nasej kontroly, z informécii tu uvedenych nemozno vyvodit Ziadnu pravnu zodpovednost. Pouzivatel je
zodpovedny za urcenie vhodnosti vyrobku na zamyslany Ucel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.



