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Silikat Cephe Boyasi \ s )
Teknik bilgi sayfasi

5/ Uriin n0.021064 / EAN 4016215021064
101/ Uriin n0.021071 / EAN 4016215021071

Bu yliksek kaliteli silikat cephe boyasi mineral ylizeyler icin idealdir ve ¢ok ylksek ortliciligi ve dogal mat gorinimi ile
etkileyicidir. Koruyucu madde icermez, hava kosullarina dayaniklidir ve UV isinlarina dayaniklidir. Yiksek difizyon
gecirgenligi sayesinde cephe nefes alabilir ve kalici olarak korunur - uzun 6murl, bakimh dis yizeyler icin.

DIN 18363'e godre koruyucu icermeyen dispersiyon silikat boya
mineral ylzeyler igin

Cok ylksek opaklik

Hava kosullarina dayanikli ve UV isinlarina dayanikli

Cok yuksek su buhari gegirgenligi

Parlakhk seviyesi donuk mat

havasiz puskurtulebilir

Purlizsuz bir ylzeyde tek kat icin yaklasik 6 m? icin 1 litre

Uygulama alani
Ozellikle su buhari gecirgen kaplamalar icin DIN 18363'e gére dispersiyon silikat cephe boyasi

Hazirhk

Beton, ¢imento ve kireg-cimento siva, duvar, fiber cimento levhalardan yapilmis tim mineral yuzeyler icin. Ayrica yapiskan
kirec, mineral ve silikat soguk kaplamalar icin. Yuzey kuru, temiz, saglam, emici ve toz ve yagdan arindiriimis olmalidir.
Konsolide edilemeyen veya yeterince yapiskan olmayan ylzeyler tamamen kaldirilmalidir. Cok emici, zimparalanan ve
tebesirlenen ylzeyleri baufan Silikat Fiksatif ile astarlayin. Stpheniz varsa bir test kati uygulayin. Catlaklari, delikleri ve
dizensizlikleri uygun bir baufan tesviye bilesigi (6rn. baufan dis cephe dolgusu) ile onarin.

Isleme

Kullanmadan dnce iyice karistirin (boya tiksotropik ve kalin olabilir) ve rulo, firga, boya firgasi, diz firca veya uygun
piskiirtme ekipmani ile uygulayin. Boya, maksimum %10 baufan Silikat Fiksatif ile calisma kivamina getirilebilir. iki kat
gereklidir. Genis alanlari kaplarken, birikmeyi dnlemek icin i1slak Uzerine islak calisin. Aletleri kullanimdan hemen sonra su ile
temizleyin. Kuruma suresi: normal kosullar altinda yaklasik 8 saat (+20 °C, %65 bagil nem, orta derecede emici ylizey);
elverissiz kosullarda daha uzun kuruma stiresi. Renklendirme: Maksimum %3 evrensel renklendirme konsantreleri ile (LW
oksit tipleri) Havasiz sprey uygulamasi hakkinda notlar: Piskurtme agisi: 50° Nozul: 0,023 - 0,027 Puskurtme basinci: 120 -
180 bar

Tuketim
Plrtzslz ylzeyler/ince siva taneleri = 150 ml/m?'den itibaren Nesne Uzerinde test kaplamasi yaparak tam tlketim miktarini
belirleyin.

Depolama
Kabi sikica kapali olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayin. Acilmamis ve uygun sekilde saklanmissa, raf 6mri en az
su tarihe kadardir: parti etiketine bakin.

Notlar

Uygulama sicakligi: Malzeme, sirkiilasyon havasi ve alt tabaka icin +5 °Cila +30 °C Boyanacak yUzeyleri 6rtmeyin.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sirasinda yeterli havalandirma saglayin. Sprey buharini
solumayin. Boyayi kullanirken yemekten, icmekten ve sigara icmekten kaginin. Koruyucu gézliik takin (cam degil). Goz veya
cilt ile temasi halinde derhal bol su ile yikayiniz. Kanalizasyona, su yollarina veya topraga karismasina izin vermeyin. Bos
kaplari sadece geri dénisum icin bertaraf edin. dikkat! Plskirtme sirasinda tehlikeli solunabilir damlaciklar olusabilir.
PUsklrtme yaparken A2/P2 kombinasyon filtresi kullanin. Kaplama malzemeleri igin GISCODE: BSW10 Bu Urtin igin AB VOC
sinir degeri: (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Bu Uriiniin VOC icerigi maks.: 1 g/l

Durum: 15.08.2026 Sayfa 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH m Ludwig-Hupfeld-StraRe 19 m 04178 Leipzig m Telefon +49 (0)341 44655-0 m E-posta info@baufan.de m internet
www.baufan.com

Ipucu:

Bu veri sayfasinda yer alan tim bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadir ve teknolojinin mevcut durumunu
yansitmaktadir. Ancak, bunlar yalnizca genel bir kilavuz olarak tasarlanmistir ve belirli 6zellikler veya performans 6zellikleri iin bir garanti teskil etmez.
Uriinlerin depolama, nakliye ve kullanim kosullari kontroliimiiz disinda oldugundan, burada sunulan bilgilerden hicbir yasal sorumluluk cikarilamaz. Belirli saha
veya proje kosullari altinda Griinlin hedeflenen amaca uygunlugunu belirlemek kullanicinin sorumlulugundadir.



